Elastyczna zaprawa klejgca do glazury

* Wysoka wytrzymatosc i elastycznos¢
* Do wewnatrz i na zewnatrz

* Uniwersalne zastosowanie

* Dtugi czas obrébki

Produkt

Elastyczna zaprawa klejgca do glazury C2TE jest fabrycznie przygotowang mieszanka wyselekcjonowanych
kruszyw, wysokojakosciowych cementéw i dodatkéw, gotowa do uzycia po dodaniu wody. Produkt klasy
C2TE;

Przeznaczenie i wlasciwosci

Do przyklejania glazury, terakoty i gresu

* wewnatrz i na zewnatrz

* mrozoodporna, wodoodporna i elastyczna po zwigzaniu

* na Sciany i podtogi

* do uktadania na powierzchniach poziomych i pionowych ptytek ceramicznych prasowanych i odlewanych,
gresu porcelanowego, mozaiki drobnoelementowej, mozaiki szklanej oraz prefabrykowanych ptytek z
betonu

* do przyklejania na stabilnych powierzchniach z betonu, anhydrytu, tynkach wapienno cementowych i
gipsowych, na balkonach i cokotach

* przeznaczony do miejsc narazonych na zamoczenie posrednie (strefy przyziemia, cokoty)

Obrobka

Zawarto$¢ worka rozrobi¢ z 5,5 - 6 | czystej wody za pomocg mieszadta wolnoobrotowego, az do uzyskania
jednakowej konsystencji wolnej od grudek. Po ok. 5 min. nalezy ponownie krétko zamiesza¢ uzyskang
mase. Tak przygotowana zaprawa jest zdatna do uzycia przez ok. trzy godziny. W przypadku czesciowego
zwigzania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne jej rozrabianie wodg. Przygotowana zaprawa nie
powinna by¢ réwniez mieszana z wodg czy suchg zaprawa w celu zmiany konsystencji. Zaprawe nalezy
nakfadaé paca zebatg o odpowiednim rozmiarze dostosowanym do gabarytéw ptytek. Nie nalezy naktadac
kleju na powierzchnie wiekszg niz 1,5 m?2. Ptytki nalezy uktadaé przed rozpoczeciem procesu tworzenia
,haskérka”. Utozong glazure lub terakote docisng¢ mocno do podtoza tak, aby cata powierzchnia ptytki
pokryta byta klejem. Spoiny nalezy oczysci¢ z resztek kleju zanim ten stwardnieje. Préby usuniecia
zwigzanego kleju mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia powierzchni glazury. Przyklejone ptytki po ok. 24
godzinach mozna spoinowac. Petne obcigzanie moze nastgpic nie wczesniej niz po 14 dniach. Temperatura
podczas stosowania kleju nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Uwaga

Klej nie nadaje sie do wyréwnywania podtoza. W razie takiej koniecznosci nalezy uzy¢ zaprawy
wyroéwnujgcej. Podczas nakfadania i wigzania kleju nalezy chroni¢ go przed nadmiernym nastonecznieniem,
silnym wiatrem, mrozem i opadami deszczu. Podczas prac nalezy przestrzegaé ogdlnych regut sztuki
budowlane;j.

Podtoze
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Elastyczna zaprawa klejgca do glazury

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste, wolne od kurzu, nie przemarzniete i wolne od resztek srodkéw
antyadhezyjnych. Stare powtoki malarski i kurz muszg zosta¢ usuniete. Podtoza gipsowe i anhydrytowe
zagruntowac gruntem do powierzchni chtonnych. W przypadku podtozy silnie pylacych nalezy je
zagruntowac gruntem do powierzchni chtonnych lub wodnym gruntem gteboko penetrujgcym. Przy
podtozach niestabilnych i duzych powierzchniach zewnetrznych oraz miejscach narazonych na dziatanie
wody potaczone z ujemnymi temperaturami, zastosowac klej Wysoko elastyczny klej do ptytek
ceramicznych. Wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczaé 2 % CM dla podtozy cementowych, 0,5 % CM dla
podtozy anhydrytowych i dla tynkéw gipsowych nie wiecej niz 1 % CM.

Dane techniczne

Przyczepno$é poczatkowa: = 1,0 N/mm?

Przyczepno$é po zanurzeniu w wodzie: 21,0 N/mm?
Przyczepno$é po starzeniu termicznym: = 1,0N/mm?
Przyczepno$é po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 1,0 N/mm?
Czas otwarty po 30 min.: = 0,5 N/mm?

Sptyw: < 0,5 mm

Zuzycie

Rozmiar pacy/Zuzycie
4 mm ok. 1,9 kg/m?

6 mm ok. 2,6 kg/m?

8 mm ok. 3,8 kg/m?

Sktadowanie

Nalezy chroni¢ przed wilgocig i przechowywac w suchym miejscu na paletach w oryginalnych
opakowaniach. Otwarte opakowania nalezy szczelnie zamkngaé. Czas sktadowania: 12 miesiecy — zalecane
zuzycie w ciggu 6 miesiecy.

Wskazowki
Reaguje z wilgocig / wodg silnie alkalicznie, dlatego nalezy chronié skére i oczy. W razie kontaktu ze skérg
doktadnie przemy¢ woda. Przy kontakcie z oczami dodatkowo zgtosi¢ sie do lekarza.

Dalsze informacje

Powyzsze informacje sg opisem produktu. Nalezy je traktowac jako ogdlne wskazowki w oparciu o nasze
badania i doswiadczenia praktyczne, ktdre jednak nie uwzgledniajg wymogéw konkretnego przypadku
zastosowania. W zwigzku z tym zalecamy przeprowadzenie préb. Parametry produktu mogg ulec drobnym
zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wptywajgc na wtasciwosci uzytkowe i obrébke. Z podanych
informacji nie wynikajg jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
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